
   
 

 

Defensa Service| Tel: 0555-425 80 | Fax: 0555-425 89 | www.defensa.se | info@defensa.se 

 

 

 

 

 
 

BELÄGGNINGSRAPPORT 09-225 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beläggningsrapport 09-225
Säffle 2009-07-01

Företag Kontaktman

Adress Leveransadress

Telefon Telefax

E-post Ordermärke

Typ av utrustning Tillverkare och modell

Serienummer Tillverkningsår

Dimension Dimension

Dimension Dimension

Funktion

Problembeskrivning

Konstruktionmaterial Övriga material

Övrigt

Övrigt

Balanseringsvarvtal Arbetet utfört av
C

TOL (g) R (mm) DIM (mm) Objekt vikt RPM

Restobalans
P1 A P1 (g)

TOL (g) R (mm) DIM (mm) Toleransnorm Grad

P1 (g)

P2 (g)

RestobalansToleransnorm Grad

Objekt vikt RPM

DIM (mm)

DIM (mm)

DIM (mm)

TOL (g) R (mm)
A

B

C

R (mm)TOL (g)
P1

P2
Balanseringsvarvtal Arbetet utfört av

UPPDRAGSGIVARE

OBJEKTINFORMATION

Matarskruv Allweiler 

Artnr: 125648 / 1148587 2008

Längd: 1200mm Dia tub: 100mm

Matarskruv för torrslam

Dia gänga: 250mm

Slitage som ledde till onormalt täta bytesintervaller.

Rostfritt stål

BALANSERING

BALANSERING

P2 B P2 (g)
DIM (mm)
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Beläggningsmetod

Lösningsmedelstyp Beläggningsintervall @ 20°C

Härdningstid 20°C Övrigt

Start / Stopp
Relativ luftfuktighet

Lufttemperatur

Daggpunkt

Yttemperatur

Tjocklek

Start / Stopp
Relativ luftfuktighet

Lufttemperatur

Daggpunkt

Yttemperatur

Härdmetod

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

Material Batch-nr Utgångsdatum

APPLIKATION

18°C

4-6mm

42%

19°C

5,81

SPECIFIKATION

2009-03-17

2.5 Grov

APPLIKATION

Renhet, SA Blästerprofil, µ

72h (Full mekanisk belastning)

MATERIAL

Belzona 1811 (Bas) 35234A9

Belzona 1811 (Härdare) 26996H8

Handläggning

Inga lösningsmedel användes En läggning
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